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Echt-Rost-Siegel 925

Farblose Versiegelung fur Echt-Rost und Kupfer-Patina

Werkstoffbeschreibung ﬂ I_I_IL_| !/f/ b\ I

Werkstoffart: Farbloser, wasserverdiinnbarer Siegellack auf Acryl Basis
Verwendungszweck: Schutz und Versiegelung von Dekorativen Wandtechniken wie Echt Rost und Kupfer Patina.
Eigenschaften: e leicht zu verarbeiten

e  gute Abriebbestandigkeit
e  geringe Anfeuerung

e  guter Verlauf

e hohe Lichtechtheit

e  fiirinnen und aullen

e  matte Oberflache

Bindemittelbasis: Acryl Dispersion
Farbténe: Bestell-Nr.: Farbton:
925-0000 farblos, matt
Dichte: ca. 1,025 - 1,035 g/cm?
Verpackung: 3 x 750 ml
Verdiinnung: bei Bedarf mit Wasser
Lagerung: Kuhl und trocken lagern. Haltbarkeit 1 Jahr im ungedffneten Originalbehélter. Vor Frost schiitzen.

Anwendungstechnische Hinweise

Untergrundvorbereitung: Echt Rost 986 mindestens 48 Stunden gut austrocknen lassen und entstauben, bei Méglichkeit kann auch
Nass gereinigt werden um Roststaub und (briggebliebene Salze und S&ure zu entfernen.

Verarbeitung: Vor Gebrauch sorgfaltig aufriihren. Wahrend der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die
Werkstoff-, Untergrund- und Lufttemperatur 15°C nicht unter- und 30°C nicht Uberschreiten. Die
Luftfeuchtigkeit sollte wahrend der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 70% r.F. liegen. Niedrige
Temperaturen sowie hohe Luftfeuchte verlangern die Trockenzeit.

Anstrichaufhau: Je nach Beanspruchung 1 — 3 x beschichten.
Grundanstrich 30 — 50 % mit Wasser verdiinnen. Die weiteren Anstriche bis 20% verdiinnt auftragen.
Bei einfacher Beanspruchung im Innenraum zum Schutz gegen Abfarben genligt ein Grundanstrich.

Im ungeschiitzten AuRenbereich oder erhohter Beanspruchung die versiegelte Fldche noch mit 2K Aqua
Nassraumsiegel 677 zusatzlich schiitzen.

Keine Flachen mit stehendem Wasser bearbeiten.

Werkzeugreinigung: Direkt nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.
Angetrocknete Lackreste mit Nitro-Verdiinnung entfernen.
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Kennzeichnung

Deklaration der Inhaltsstoffe: Acryldispersion

Abfalischliissel: 080111 Giscode:

Entsorgung: Nur véllig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehértete Reste konnen (ber den Restmiill
entsorgt werden. Flissige Lackreste missen Uber die Schadstoff-Sammelstellen oder zugelassene
Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

Hinweis: Fiir Kinder unzugénglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Wahrend und nach der Verarbeitung fiir
grindliche Bellftung sorgen. Bei Beriihrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich mit Wasser
abspilen. Nicht in die Kanalisation, Gewésser oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge
sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flissige
Materialreste bei der Sammelstelle fr Altlacke abgeben.

Sonstiges: Die Unfallverhiitungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen (VBG 23), das
Merkblatt “Losemittel" (M 017) sowie die "Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS) 507" sind zu
beachten.

Lebensmittel wahrend der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Rdumen entfernen.
Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren streichen / rollen airless-spritzen Hochdruck-spritzen Niederdruck-spritzen
Verdiinnung unverdiinnt ~5-10% ~5-10% ~5-10%
Viskositat

Diise (mm) 0,28-0,33 1,2-15 1,2-15
Spritzdruck (bar) 140 3-35

Kreuzgéange 1 1
Trocknung / Uberstreichbarkeit staubtrocken schleifbar itherstreichbar voll belasthar
(20°C/55% r.F.) * ~30min ~2-3h ~2-3h ~3Tage
Ergiebigkeit streichen / rollen

m? / Itr. 8-10

Besondere Hinweise

Die Versiegelung von Echt Rost fiihrt immer zu einer gewissen Anfeuerung des Untergrundes und verandert je nach Schichtstarke und
Auftragsverfahren leicht die optischen Eigenschaften.
* Angegebene Trocknungszeiten gelten bei 20°C / 55% rel. Luftfeuchte und ausreichender Luftbewegung.
Folgende Bedingungen kénnen die Trocknung verzégern:
e niedrige Temperaturen
e  hohe Luftfeuchte
e {ibermdRige Schichtdicke
o fehlende Luftbewegung
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